
           
Verwerkingsvoorschriften Combinatievloer 
 
Oplegging 
De balkelementen worden aangebracht overeenkomstig het legplan dat door of 
vanwege de producent is verstrekt. De ontwerp opleglengte is in het legplan 
aangegeven. De werkelijke opleglengte moet tenminste 2/3 van de ontwerp-
opleglengte, maar met een minimum van: 
 

- 65 mm bij een oplegging op metselwerk;  
- 50 mm bij een oplegging op al of niet gewapend beton;  
- 45 mm bij een oplegging op profielstaal of voldoende vormvast plaatstaal. 
 

De steunpunten ter plaatse van de opleggingen van de balkelementen moeten vlak 
en strak zijn uitgevoerd of worden afgewerkt. Het bovenvlak van een 
tussensteunpunt mag na afwerking niet meer dan 5 mm onder een rechte door de 
eindopleggingen liggen. Na afwerking van de opleggingen kan een drukverdelend 
oplegmateriaal noodzakelijk zijn (bijv.: zand-cementmortel, bouwvilt, elastomeer). Er 
mag niet worden afgestempeld op isolatiemateriaal.  
 
Hijsen, opslag en transport 
Handelingen met betrekking tot hijsen, opslag en transport mogen geen aanleiding 
geven tot beschadiging en/of scheurvorming van de balkelementen. De elementen 
moeten vrij van de grond worden gestapeld en worden onderstopt. De ondergrond 
dient vlak en stabiel te zijn.  
 
Montage 
Ter voorkoming van breuk moeten de vulelementen van geëxpandeerd polystyreen 
onmiddellijk na het leggen worden beschermd. Deze bescherming wordt voldoende 
geacht indien over de vulelementen een kruisnet aanwezig is bestaande uit staven 
met een kernmiddellijn van tenminste 5 mm en een hart op hart afstand van 250 mm. 
 
Sparingen 
In het werk mogen sparingen worden aangebracht door het (gedeeltelijk) weglaten 
van vulelementen en/of doorboren van vulelementen en druklaag, zonder daarbij de 
balkelementen te bewerken en/of te beschadigen. 
 
Toleranties 
Voor toleranties verwijzen wij u naar NEN 2889. 
 
Tijdelijke onderstempeling 
Indien de berekening van de vloer uitgaat van “storten met juk”, moet de wijze van 
onderstempelen op het legplan zijn vermeld. Zolang de onderstempeling uit oogpunt 
van sterkte noodzakelijk is mag deze niet worden verwijderd 
 


